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A2 BAC TP

COURBE GRANULOMETRIQUE - VALEURS

ECHANTILLON A

Poids total = 12000 Gr

Mesures

Tamis Refus  Refus % Refus Passant

en grammes en % cumulé cumulé

31,5 30

20 1700

10 2400

6,3 2300

4 2220

2 1280

1 1020

0,5 550

0,2 450

0 50

12000

Calculer les valeurs et tracer la courbe sur le graphique joint

Donnez vos observations sur la qualité de ces matériaux en analysant cette courbe tracée.

Comment  peut-on les qualifier?

Seront-ils compactables facilement?

La portance  de la Plate Forme sera-t-elle importante?

Comment se comportera la Plate Forme à la pluie?

Si vous n'avez pas reçu ce document directement par mail, vous me le retournerez  à l'adresse:
rvmar68@gmail.com


